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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych w zwiazku z budowa drogi dojazdowej do budynku WIOS oraz drogi
parkingowej z miejscami postojowymi przy ul. Softysowickiej 21d we Wroctawiu.

Tede Caiuea stustvanin 0ol

Specyfikacja ninigjsza jest dokumentenm kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robdt

omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr SST Tytut Specyfikacji Strona
D-00.00.00. Wymagania ogdlne - 1+17
D-01.01.01. Odtworzenie trasy | punktdw wysokosciowych 18 + 22
D-01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu 23 +25
D-01.02.04. Rozbidrka elementdow drog i ulic 26+ 30
D-02.00.01 Roboty ziemne. W ymagania o gélne oraz wykonanie nasypdw i| 3] +44

wykopdw
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 45 + 55
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie | 56 + 65
D-04.05.01 Podloze z kruszywa stabilizowanego cementem 66 =75
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 76 + 88
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno 89 + 92
D-05.03.23 Nawierzchnia z beionowej kostki brukowej dla drog fokalnych, i 93 + 103

chodnikéw oraz placéw parkingowych
D-06.01.01 Humusoswanie i obsianie mieszaning traw 104 + 108
D-07.01.01 Oswietlenie drogowe 109 = 120
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 121 +129
D-08.01.01 Krawezniki betonowe 130 = 137
D-08.03.01 Betonowe obrzeza trawnikowe 138 + 143
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1.4. Okreflenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej ckreélenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowa

{droga) albo jego czedé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczeny do ruchu Jub postoju pojazdéw oraz ruchu pleszycl wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdaw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniccia pe jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzaeveh w toku wykonywania robét. rejestrowania dokonywanych
odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc]i technicznej pomigdzy Inzy nierem! Kierownikiem
projekty, Wykonaweq i projektantem,

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacege, o ktdre] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robat
i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czeéc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac)i kontraktu.

1.4.9. Korena drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnle.

1.4.10. Konstrukcja nawierzehni - uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obicktu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12, Korpus drogowy - nasyp lub ta czgié wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.14, Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzynicra’Kierownika projekin zeszvt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wi konawceg obmiaru dekonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikow, Wpisy w ksiazee obmiaréw podlegaig potwierdzeniu przez Inzyniera’Kierownika
projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakodci materialow oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespob warstw stuzacyeh do przejmowania i rozkladania obeigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposdrednio oddzialywaniu ruchu 1 czyanikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowsg, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdwnania nierdwnoéci podbudowy fub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzehni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢} Podbudowa zasadnicza - gdrna czg¢é¢ podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukeji nawierzehni. Moze
ona skiada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.,
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkeje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajgcq lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w c¢elu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
1) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do adprowadzenia wody prredostajace] sie do nawierzchni.
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1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe I geometryczne rozwinigeie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy. :

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanychrobét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzain robdt budowlanyvch.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzea chroniacych ludzi i sredowisko przed ucigzliwoiciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$d¢ korony drogi przeznaczona do chwilowege postoju pojazddw, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypéx'vy, lezacy pod nawierzechniz do glebokosei
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzehni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera’Kierownika projekty - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacii projektowej.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw  geometryeznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element frodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanege, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czedé dokumentac)i projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkci terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgdé terenu budowy.,

1.4.34. Zadanie budowlane - czgéc przedsigwzigeia budowlanego, stanowigea odrebna catosé konstrukeyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na

wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacjy’ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich ezynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kicrownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, tokalizacje i
wspblrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST, Wykonanie kopii dokumentacji w ilosci koniecznej dla Wykonawcy lezy po
jego stronie.

Na W ykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
clisiih vabioln Ostnecaucgy 1obvL Useihodzwie b zitiseo2one gt goodeayjig Wykoaas ca odiwoisy T unwall

na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegdtowych warunkach umowy.

153 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzvniera’Kierownika projektu stanowia czgdé umowy. a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnyeh dokumentdw obowijzuje kolejnosé ich
waznodéei wymieniona w ,.Ogolnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera’Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzig o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieZznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentac]i projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji, Cechy materiatow i elementdw budowli
musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy (roboty o charakterze inwestycyjnym”

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tvm: ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosei i innyvch.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawea odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynieren/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bg¢dzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

-~ Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanleczyszezeniem zbiornikow i ciekow wodnycn pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania poZaru.

1) Wiadciwe utrzymanie czystosct przylegajacej nawierzchni jezdni istniejgcej.
1.5.6, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpoZarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedy skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda depuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatésw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisarui.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na $rodowisko.

Materiaky, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofhczeniu robot ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgodg na uzycie tych materialdow od wiadchwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea edpowiada za ochirong instalac)i na powierzchni zienii 1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w sweim harmonogramie rezerwe czasowyq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzens podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Q fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnodci i drog
wewnetrznych, Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obeiazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robdt. Wykonawcea uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie speMiajqce tych warunkdéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy 1 Wykonuwea bedzie odpowiadal za napiavg woszeiRich robdl s wen spusdb usihodaunyeh, cgod
poleceniami Inzyniera/Kisrownika projektu.

L

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotvezacych bezpieczenstwa i

hlgleny pracy.
' W szezegblinoici Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpewiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne araz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeiistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze] nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

1.512. Wykonawca bgdzie odpawiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera’Kierownika projektu,
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa |llb]€J elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbloru OStatECZl]C“O
Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zantedba utrzymanie, o na polecenie Inzyniera’Kierownika
projektu powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdinigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego palecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiqzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne [ migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczns, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymirobotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzety, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Iniyniera/Kierownika projektu o sweich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleii i inne odnasne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdzigkolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy. ktore speiniac
majg materialy, sprzgl i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdy obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powelanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich

proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia,
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begdg uwazane za wlasnodé¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnic z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach,
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Inzynier/ Kierownik projektu po uzgednieniu z Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydhiZenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows,

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcemu, pomieszczenie biurowe
z odpowiednim wyposazeniem (biurko, krzesto, stét).

7. MATERJALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szezegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tveh
materialow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.,

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza awtomatycznie. ze wszelkie materialy z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. .

Wykonaweca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw ze Zroédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang preez sicbie metode wydobycia i
selekeji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiadzialnos¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jakodciowych materialdw
pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
migjscowych bgda formowane w haldy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukedczeniu robot.

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innvch migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt fub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera’Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zradel materiatow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera’Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczae sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanic materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiaty w wykonywanychrobotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kicrownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wariantowy material nie moze by¢
gorszy pod wzgledem warunkéw technicznych, wlasciwosci fizycznych i chemicznych od materialu pierwotnego.
Wybrany i zaakceptowany rodza) materialu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu,
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoéé i wlasciwosci i byly dostepne do kontroll
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnlonych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez InZzyniera/Kierownila projektu.

2.6, luspekcja wylworul materiafow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu w celu
sprawdzenia zgodnoici stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgda stanowié¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii
materialdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzyniet/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, muszg byé
spelione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcey oraz. producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekeit,

b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacjirobot,

¢} Jezeli produkcja odbywa sig w migjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projekiu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzqgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanychrobdt. Sprzgt uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinier odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST fub projekeie crganizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera’Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnodciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgedny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdow potwierdzajacych
dopuszezente sprzgtu do uzythowania tbadan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawiac fub wymieniac sprzgt niesprawny.,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzelu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyskajego akeeptacjg przed uzyciem sprzgte. Wybrany sprzet, po akceptaci Inzvniera’Kicrownika projektu, nie
moze by¢ pdZniej zniieniany bez jego zgody.

Jakikohwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostanq przez InZzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow,

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera’Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




1
J

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA 11
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
eleinentow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumeniacji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i uyzmczmm robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez Inzyniera/ Kierownika projekiu.

_ Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera’ Kierownika projektu nie
2walnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe]j i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszlosel, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia InzynieraKierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inzyniera’Kierownika projektu, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnicnia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera’ Kierownika projektu
program zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakodci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony
sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa. SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czgsc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifkacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementdw

robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i Kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badail laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  sposéb i formg  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi’Kierownikowi projektu;

b} czgsé szezegdlowq opistjaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowokontrolne,

~ rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzefi do magazynowaniai zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw iip.,

~ sposob zabezpieczenia i ochrony Jadunkdw przed utraty ich wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.} prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



iy
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. 6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosd¢ robdt,

Wykonawca jest odpownedz:a!ny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badat materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroh InZymeerlerowmk projekiu moze zazqdac od Wykonawcy
piooprow adeenln Ladat o odlu cn lionnieswentn, Do pocddont howylomywania jest zadev el

Wykonawca bgdzie przeprowadzad pom1ary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoseiy
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
iSST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwoéé sq okreslone w SST, normach i
wytycznych, W przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier! Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektut swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i pdpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miec¢ nle()ﬂmmczon) dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopudci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3, Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statvstycznych metod pobierania prébek, opactych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badai.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosd udzialu w pobieraniu probek.

Pojeminiki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
[nzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In2zyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzad dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkewych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obegjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badai, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawea bgdzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowiprojektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedluo
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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e ) 6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera/Kierownika projektu

ey

i:;a Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania prébek i badania

materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a-Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbgdnei pomocy.

Inzynier/Kierownik prOJektu dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami
- SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych _]ak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

L ondes/ T roen o prade it o inien o af O e it r

oy ;,,,. ardap ‘n o :«‘mlw,, ~
B Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wymkl tych badan wykaza_, e raporty Wykonawcy sg memarygodne to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sig¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i
robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W rakim przypadku calkowite koszty
poutorn) ch lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze depudcic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych, -

2. deklaracjg zgodnascei lub certyfikat zgodnosei z:
- Polskg Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt |
i ktore spetniajg wymogi SST.
: W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kazda partia
- dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcee Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego |
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do koiica okrest gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdq dokenywane na biezaco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inzyniera/ Kierownika projekiu,

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezeg6lnodcel:
- datg przekazania Wykonawey terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robdt,
— przebieg robédt, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
Lo : - daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, :
~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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—~ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
~ zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowei,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
jr przeprowarzal,

~ wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
~ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw,

(3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei materiatéw, orzeczenia o
jakodci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie
uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do edbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu,

{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,

e} protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bgdq przechowywane na terenie budowy w miejscuodpewicdnio zabezpiccionym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem, Za przechowywanie dokumentdw budowy edpowiada Wykonawea,

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dia Inzyniera/Kierownika projekiu i przedstawiane
do wegladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdZIe

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu miesiecznej platnoscei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreélania ilodci rob6ti materialéw

-+ Dlugoéei i odleglodct pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowe;j.
Jedhi SST wiadciwe dla danych robét nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro).
llodei, ktdre maja by¢ obmierzene wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot,

7.4. Wagiizasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywadé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnodci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢dciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegajy nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostateczneinu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgyeych zakryciu

Cdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodct i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosdé danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&iniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 16
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Jakosé i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z
dokumentacja projektowa, §ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbiér czgSciowy

-+ Qdbibr czedciowy polega na ocenie iloei i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
nrojektu,

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdbiar ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosdci i wartosci.

Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowv z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projekn. o

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie L::t"nlonym w dokumentach umowy, ficzac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa
w punkcie §.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera’/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na
podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustall nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakod¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wphywi na cechy eksploatacyjne obiektyu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomnieiszona warto$¢ wykonyvwanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do cdbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.,
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace fub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczed laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczna sporzqdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalaczonych do

dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykeonawcza robét i sieci uzbr0jen1a terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej. '

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie quq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

N W
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Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzornu
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawq platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnodci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania | badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bgda obejmowaé;

— robocizng bezpoirednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazvnowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww, dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) w przypadku koniccznosei, uzyskanie uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieh wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienic tymezasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

{e) konstrukejg tymezasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(D) tymczasowa przebudowe urzadzef obeych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienle, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel,

(b} utrzymanie plynnoéci ruchu publicmego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pienwvotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. N1 89, poz. 414 z p6éZniejszymi zmianami). e
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczé\ce
odtworzenia trasy i jej punktow wysokodciowych w zwiazku z budowa drogi dojazdowej do budynku ™~

1.2, Znloes stosovania 88T
Spocy Bl niniojoza jeot doloomentons Tontablovyn Diozciaigonyan gy 2000

SRz di ey BRIy Tl breakizuggi robdi
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST

. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.
1.3.1. Oduworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odiworzeniem trasy i punktdw wysokosdciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckodciowego punktéw gldwnych osi trasy i punktow
wysokoiciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi},
¢} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowyceh (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposédb trwaly, ochirona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
ulatwiajaey odszukanie i ewentualne odiworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gidwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w S5T D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt | .4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczice robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST [3M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugodci okelo 0,50 metra,

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mieé $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugoséod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i

dtugosci okolo 0,30 m, a dla punktow utrwatanych w istnicjaeej nawierzelini bolee stalowe $rednicy 5 mm i
ditugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny,
3. SPRZLT

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczqcee sprzetu podano w 85T DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokoéciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:
— teedolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- dalmierze,

- tyezki,

~ faty,

oy = lasiny stalowe, szplikl.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru oraz posiada¢ aktualne badanie kontrolne.

4. TRANSFORT

-4,1. Ogdlne wymagania dotyczjce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialdw

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

L Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgadnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace

lokalizacjg i wspolrzgdne punktdw gldwnych trasy oraz reperdw.

: W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié

‘ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrvtych w
wytyczeniu punktdw glownyeh trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okredtone w dokumentac)i projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sig od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienfane przed podjgciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe] i
regdnych rzeczywistych, akeeptowane przez Inzyniera, zostang wykounane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawey, nic moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre§lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punktéw. Forma i
wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przz Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonaweg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich oduworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezq do
i . obowiazkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
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poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtoéé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym | gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalerzy zalozyé poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drosowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta punkty stale na stabilnych, istnie)acych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci slupkéw
betonowych lub grubych ksztalownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez [nzyniera.

Rzedne reperdw robaczych nalezy okreslaé z taka doktadnodcia, aby sredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwojna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |
jednoznaczne ckreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dekumentacjg projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawinjacego, przy wykKorzystaniu sieci poligonizacji pafdstwowe] albo inngj osnowy
geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowej.

O3 trasy powinna by¢ wyvznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zalezne)
od charakterystyki terenu i uksztalowania trasy, lecz nie rzadzigj niz co 50 metrow.

Dopuszezalne adchiylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumeatacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dia pozostalych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyd z
dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnyci niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszcezalne tylko woéwcezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, wmieszczonych poza granica robot,

5.5. Wyznaczenic przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okredlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjy projektows oraz w migjscach

wymagajacych uzupeliienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakeeptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowad w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopdw glebszych niz
I metr. Odlegios¢ mizdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglosd ta co najmniej powinna odpowiadad edstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozlbwiaé wykonanie nasypdw | wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjq projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogblne zasady Kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola jakodci prac pomiarowych

Kontrolg jakodci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnic z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST [3-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektdw jest czgécia obmiaru robdt mostowych.
8. ODBIORROBOT

L

B.1. Ogélne zasady odbioru robét

Colhe vaneedy o iennrobdt podans o EET T MLOD0D0.00  Wyimnganin pgdlne™ 8.
. 8.2. Sposob vdbioru robét
£ Qdbiér robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
é pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawcea przedkiada Inkynierowi.

.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podand w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne™ pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
~ sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
—~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualue odtworzenie.

PETE———

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—

Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodzzyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwnqzanych ze
szf;mem warstwy humusu w zwmzku z budowa drogi dOJazdoweJ do budynku

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i reatizacii robdt
omawianego zadania opisanego w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetyeh 88T

. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu gruboescei 20cm, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych,

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowisdnimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdloe” pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczijce robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. BMATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1, Qgolne wymaganin dotycziee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanycl ze zdjgcien warstwy humusu nalezy stosowad:
— rdwniarki,
—~ spycharki,

lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robdt ziemmych - w migjscach, gdzic prawidlowe
wykonanic robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowyladoweze - w przypadku transportu na odleglodé wymagajaca zastosowania
takicgo sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Opolne wymaganin dotyezqce transportu

Ogolue wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 , Wymagania ogdlac” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humws nalezy przemieszezaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewezié transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu nalezy do Wykonawey i zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbluc zasady wylkonania robot

QOpdlne zasady wykonania robot podane w SST DD-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5. _
. Teren pod budowg drogi w pasic rob6t ziemnych, w migjscach dokopéw i w innych migjscach wskuanych
W do}\umcnt'xcy pro_]cklowq pOWmlCII byé oczysrczony z humusu lllubd'unmy
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdZniejszege uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreflonych w dokumentacji

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglgdnie moze
shnomc zagrozenie dla bn?pleczenstwa robét (7m1eum gruboéc warstwy humusu, sqswdztwo budou 11), nalezy

L . Ve e pieu oy VI s

Warstwq humusu ml;q zdnc z pow1erzchn1 caleﬂo pasa robot ZIemnych oraz w mnych miejscach
okreslonych w doLLumnmc_jl projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubost zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od glebokosei jego zalegania, wysokosci nasvpu, potrzeb
jego wykorzystania nu budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumcnmcy projektowe]. SST lub
wskazana przez [nzynicra, wedlug faktyczaego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenta czynnosci zwiqzanyeh ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowad w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinoy by¢ przez
Wykonaweg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszezenia gling lub inny gruatem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogdlne zasady kentroli jakosei robét
Ogdine zasady konwoli jakodci robdt podano w SST D-M-00.00.00 , W ymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola usunicein hunyusu leb/i darniny

Sprawdzenie jakosei robdt polega na wizualnej ocenie kempletnosei usunigcia humusu lub/i daminy.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne zasudy ohmiaru rohat
Ogodlne zasady obmiaru rebdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 7.
2, Jednostka obminrowa
Jednostka obimiarowy jest m* (mete kwadratowy) zdjetej warstwy humusu,
8. ODBIORROBOT
Ogdlne zasady edhioru robét podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustaleniz dotyczyce podstawy platnoset

Ogolne ustalenia dotvezaee podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednosthi uhmiarowej
Cena 1 m? wykonaia rabdt obejnwje:
~ zdjgeie humuse wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania rozbidrek elementéw drég w zwiazku z budowsa drogi dojazdowej do budynku

oo

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robdt
omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 88T

.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka;
— warsbw nawierzchni, ’

—  krawgznikdw, obrzezy i opornikdw,
~  §ciekow,
— chodnikdw,
- ogrodzei,
- barier i porgczy,
—  znakow d:‘dgm\ych,
1.4, Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne 7 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z detinicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Qgoélne wymagania dotyezace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlue wymagania dotyczgce materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podance w SST D-M-00.00.00
SWymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzgt do rozhidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementdw drdg moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
-~ spycharky,
- Jladowarki,,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mloty pneumalyczne,
—  pily mechaniczne,
~ frezarki nawierzchni,
- koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2, Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mo#na przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w miejsce skiadowania. Mlejsce to
uzyskaé nalezy staraniem Wykonawcy, musi by¢ ono zaakceptowane przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 5.

‘e 5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych
F Robory rozbidrkowe elementow drég obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
' wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
£ " Jadhi dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyingj lub’i rozbidrkowe], InZynier
; moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takie) dokumentacji, w ktore] zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywad mechanicznie lub rgcznie w sposdb okreslony w SST lub przez
1 Inzyniera,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sig wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce utylizacji na koszt wiasny.

Doly {(wykopy) powstale po rozbidree elementéw drog i przepustéw znajdujace sig w migjscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j,

T Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wyl\omnh wykopdw drogowych nalezy wypelnié, warstwaml,

. odpowizdnin gruntem do pozmmu otaczajacego terenu i zaggscié zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady Kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

i Kentrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
: sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w 88T D02.00.00 , Reboty ziemmne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoloe zasady obmiaru rebét
Oeolne zasady obmiare robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmizrowa

Jednostka obmiarows robot zwigzanych z rozbiorkq elementdw drog | ogrodzen jest:
~ dla nawierzehni i chodnika - m* (metr kwadratowy),
- dla krawgznika, opornika, obrzeza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy - m (metr),
- dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

QOgalne zasady odbioru robdt pedano w SST -M-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
E | 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Qgdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w S§T DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
—, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
- eadddunei Dwywiezicnic maeiialdw £ 1020101k,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiorki kraweznikdw, obrzezy i opornikdw:
— odkopaniz kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
L~ zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
— wyréwnanie podloza i uporzadkowanic terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikdw:
- rgczne wyjecie plyt chodnikowycl, lub rozkucie i zervanie innych materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na
poboczi,

~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— zaladunek | wywiezienie materialdw z rozbiérki,
- wyrdwnanic podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
) dla rozbidrki ogrodzen:
— demontaz elementdw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
— zasypanie dolow po stupkach z zaggszezeniem douzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanic materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z uloZzeniem w
stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki;
f) dla rozbiorki barier 1 porgezy:
- demontaz elementdow bariery lub porgezy,
— odkopanic i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,
- zasypanie dolow po stupkach wraz z zazgszezeniem do uzyskania Is= 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozhidrki;
) dla rozbiorki znakow drogowych:
— demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkoéw,
- odkopaniz | wydobycie stupkéw,
— zasypanie doléw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg BN-77/8931-12 {9],
~ zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiee drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-95002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury staiowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

0. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
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gladkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

rad
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonama i odbioru llmowych robot
ziemnych w zwiazku z budowq drogi dOJaZdDWe_] do budynku

T el s e e e 0T
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rabdt
omawianego zadania opisanego w podpunkceie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych 85T

. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfkacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemmyeh w czasie
budom lub modernizacji drdg i obejmuja:

a} wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) budows nasypdw drogowych,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

i.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie tub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki statecznodcei i odwodnienia.
1.4.2, Korpus drogowy - nasyvp lub ta czgds wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokes¢ nasypu lub glgbokodd wykopu - rdéznica rzgdnej terenu i rzgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokesé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 .

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego glgbokosé jest mniejsza niz 1 .

1.4.8. Wykop sredni - wykop, kiérego gicbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gizboki - wykop, ktdrego gighokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcic 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego prabki nie wykazuja
zmian objgtedel ani nie rozpadaja sig pod dzialaniem wody destylowanej, maja wytrzymalodé na sciskanie Re
ponad 0.2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania grunta do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.13. Dokop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polezone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce whbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych 7 trasa
drogowa,

1415, Wskainik zaggszezenia grunlu - wiclkosé charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okredlona wy
WZOTU!

-
.=
Pus
pdzie:
Pe - pestodé objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (Mg/m?’),
Les - maksymalna gestodé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéei optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, skquca do oceny zag Qszczema gruntu w robotach zwmnych (Mg/m ).
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1.4.16. WskaZnik réznoziamistodci - wielkod¢ charakteryzujaca zageszezalno$¢ gruntéw niespoistych, okreglona

WE wzoru:
U = dGD
d1CI
gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
e d;; - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, {(mm).
1.4.17. Wskainik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grunty, okreslona weg
wzort: :
E
o =2
. E1
J
gdzie:
E, - modul odkszialcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E, - modul odkszialcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obeigzeniu badane) warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.18. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami t 2z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,

. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

L 2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S§ST D-M-
00.00.00 , . Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Podloze pod wykop

Matertal wystgpujacy w podlozi wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podloze
nawierzchni, Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pdtsztywnych powinien
charakteryzowad sig grupq nosnosei G1. Gdy podloze nawierzchni zaklasytikowano do innej grupy noénosci,
nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nodnodci G1 zgodnie z dokumentacja prejektowa i SST.

2.3. Grunty i materialy do nasypow

Grunty © materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spehnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998.

Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Tablica |, Przydatnasé gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PNS-02205 :1998.

Tresé

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzeZzeniami

zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospélki,
réwniez gliniaste

3, Piaski grubo, $rednio i
drobnoziamiste, naturalne i

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwictrzeliny | rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczysiei pyly

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskdw
préchnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym
begda wypelnione gruntem lub
materiafem drobnoziarnistym

- gdy beda
wbudowane w migjsca suche
lub  zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

| 5. Gliny piaszczyste, gliny i

gliny pylaste oraz inne 0 wi.
<35%

- do nasypdw nie wy2szych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA :
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz wykonanie wykopow i rasypéw

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

For

tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszky frakeji zwirowo-
kamienistej {morenowe) o
wskazZniku réznoziarnis-
todci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatdw (powyzej 5
lat)

U LUk iy gion
przepalone

7. Wysiowki kamienne o
zawartosci frakeji ifowe]
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwigzle,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy plynnosci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosct frakeji itowej
ponad 2%

8. Zuzie wicikopiecowe 1 inne
metaturgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- do nasypdw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

9. llotupki przywgglowe
nigprzepalone

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sig na
glebokosei wigkszej od
tapilarnogei hicrnej sronty
pudiozi

- 0 egraniczonej podatnoici na
rozpad - Jaczne straty masy do
3%

10. Popioly lotne i migszaniny
popiofowo-zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziamistym

- ady zalegajy w migjscach
suchych lub sa izolowane od
wody

Na gome
warstwy na-
sypow w stre-
{ie przemar-
zania

L. Zwiry i pospolki

2 Paski grubo i $rednio-
ziamiste

3. ltolupki przawgglowe
preepalone zawieraaee
maej niz 153% ziarn mnoiej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnizniu odpowiadaja
cyn pospotkem lub zwirom

L. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszezyste 1 pyly

4 Ghiny o granicy plynnoici
mniejsze) niz 3%

3. Mieszaniny popiolowe
2uzlowe z wegla kamiennego
6. Wystewki kamienne gliniaste
o zawartoser frakeji ilowej»2%,

- pod warunkicm ulepszenia
tyeh gruntdw spotwani, takini
Jaxs cement, wapao, akiywne
popioly itp

7. Zuzle wielkopiccowe i inne
nelalurgiczne

- drobnozianuste 1 nicrozpado-
wet straty musy do [ %

8. Piaski drobnoziamiste

- o wskazniku nonodet wa. 210

W wykopach
i micjscach
zerowych da
gikbokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe | wysadzinowe

- ady sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywiymi popiolami itp.)

2.4,

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych | za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtodci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa pasypéw lub wykenanie prac objstveh Kontraktem, Wykonawea jest zobowiazany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrédel wilasnych, zaakeeptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasvpaw. powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na
odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowinzkdow Wykonawcy,
pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnodcei.

[nzynier moze nakazac
ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu pedano w SST DA-00.00.00 ,\ Wymagania ogolue” pkt 3.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepuiacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozhwosmq
korzystania z nastgpujacego sprzgiu do:

-~ odspajania 1 wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparkt
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdw (spycharki, zgamiarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacjt itp.),
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transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt 4,
4.2. Transport gruniow

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
{materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosei transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadte dostosowana do wydajnosel sprzetu stosowanego do urabiania i
whudowania gruntu (materialu).

' Zwiekszenie odlegloscl transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszezen
Wykonawey, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodcei nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pismie przez inzyniera,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Oygdlne zasady wykonania robdt podano w 88T D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 5,

th

.2, Dokladno$é wykonania wylkopdw i nasypdw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz £ 10 cin. Réznica w stosunku do projektowanyeh rzednych robdt ziemnyeh nie moze przekraczaé + |
cmi1-3 cm.

Szerokodé gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokoscei projektowanej o wigecej niz =
10 ¢m, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZznyeh zataman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoscl wyrazongj
tangensem kata. Maksymatne nieréwnoscei na powierzchni skarp nie powinny przekraczad & 10 em przy pomiarze
tata 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnodci, wynikajace ze sposobu
umocnignia powicrzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pechylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentac)i projektowej 1 SST.

5.3. Zasady prowadzenia robét przy wykopach

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgeych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowe] obcigza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposob, aby grunty o rdézaym stopniu przydatnosici do
budows nasypdw byvlv odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie, Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
[nzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonaaia nasypdw powinny by¢ bezpoirednio wbudowane w nasyp
b przewiezione na odklad. Q ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojomych  gruntow. nalezy je
odpowiednio zabezpieczyd przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.1. Wymagania dotyczace zaggszezenia i nosnodcei gruntu w wykopach

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartodci wskaznika zaggszczenia (),

Tablica 2. Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:

Strefa
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korpusu chodniki wjazdy, zatoki

Gorna warstwa o grubodci 20 cm 0,97 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 e¢m od

powierzchni robdt ziemnych 0,97 1,00

1

erunty tadadiae wov covewyeh nie sph

N Ll . _J.‘ MR LIS e VG \ulul[ 0
aogszczema o przed utozeniem t\onstrukql namerzchm nalezy je dogesci¢ do wartoéci 1,, podanych w tablicy
2.

Jezeli wartosci wskaZnika zaggszezenia okreslone w tablicy 2 nie mogq by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszezanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac drodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoici wskaznika zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
ilénie sy okreslone w SST, proponuje Wykonawcea i przedstasia do akceptacji Inzynierowi,

Dodatkowo mozna sprawdzié nodnosé warstwy gruntu na powierzehni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru widrnego modutu odksztaleenia E; zgodnie z PN-02205:1998 rysunck 4.

5.3.2. Ruch budowlany po dnie wykopu

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sie po nim fedynie ruch
maszyn wykonujacych tg czynnosé budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kiore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzehni rebdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzyvmania podanych powyzej
wartnkow obcigza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.3.3. Odwodnienie wykopow

Techrologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych, Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych mnalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, wmoziiwiajace szybki odphyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 425 w przypadku gruntow
spoistvch 1 nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych, Nalezy uwzulednié ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienic wymagan
dotyczacych prawidlowege odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych,

Zradla wody, odstonigte przy wykonywaniuwykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4. Wykonanic nasypdw

5.4.1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniom: do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 , Roboty przygotowawceze',
5.4.2. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:3 palezy, dla

zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gommej powierzehni,
wynoszqacym okolo 4% + 1% i szerokodciod 1,0 do 2,5 m.

5.4.3. Zaggszczenie gruntu | nosnodé w podlozu nasypu

Wykonawea powinien skentrolowad wskaznik zaggszezenia gruntdw rodzimych. zalegajacych w strelie
podloza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni tevens. Jezeli wartodé wskaznika zaggszezenia jest
mniejsza niz 0,97 Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Dodatkewo mozna sprawdzi¢ nodno$é warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru widrnego
modulu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.
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5.4.4, Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkie] powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgbokos¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy je) powigzania z podstawa nasypu.

5.4.5. Wyboér gruntéw i materialéw do wykonania nasyp6w

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasyp6w powinien by¢ dokorany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkeie 2.

5.4.6. Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhizneso, ktére
okreslono w dokumentacji projektowe]j. z uwzalednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W ocelu zapewniemia statecznodci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegacd
nastgpujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywad metoda warstwows, z gruntdow przydatnych do budowy nasyvpéw, Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomigrnic na calej serokoscei.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszezania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c} Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy whbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowe) grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywad w dolne, a grunty niespoiste w gdrae warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywad poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
(o wspélezynniku K ;<107 mfs) ze spadkiem gérnej powierzehni okolo 4% = 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaliowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiac lokalne gromadzenie sig wody.

¢) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniunasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to j¢j spadki porzeczne powinny by¢ uksztahowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzqcym nasyp.

I} Gdrna warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o

wskazniku wodoprzepuszezalnosei Kip 2 6 x 10 7 m's i wskazniku réznoziarnistosci U 2 5. Jezeli

Wykonawea nie dyspoauje gruntem o takich wlasciwesciach, Inzynier moze wyrazié zgodg na ulepszenie

gdene) warstwy nasypu poeprzez stabilizacjg cementem. wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku

jest Konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajace] na rozbudowantu podbudowy pomocnicze).

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o

arubosci co  najmnie] 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z  gruntu

przepuszczalnego,

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiolow lotnyeh, warstwe pod popiotami, grubosei 0,3 do 0,5 m. nalezy
wykonaé z gruntu lub materialow o duzej przepuszezalnosci. Goérnej powierzchni warstwy popioiu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wediug poz. d).

i} Grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopudci¢  czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem Jego zabezpieczemia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

%

5.4.6.1 Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszezalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruatu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabeezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgocenieny, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakodiczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedlug pktu 5.4.6, poz. d).
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W okresie deszczowym nie naleZy pozostawiad nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageéeié w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.4.6.2 Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

4

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy kidrej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntéw.

Nie dopuszeza sie whudowania w nasyp gruntéw zamarznistveh lub eruntow przemiaszanveh »e
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow éniege wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usunag $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzh, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczad
ani uktadaé na nigj nastgpnych warstw.

5.4.7. Zaggszczenie gruntu
5.4.7.1 Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkdw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.7.2 Wilgotnosé gruntu

Wilzgotnodé gruntu w czasie zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalngj, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %o, ~2%
¢} w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, ~4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwescia okreslong w
pktach 6.4.2 1 6.4.3.

5.4.7.3 Wymagania dotyczace zageszczania
el =

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zaggszczenie warstwy nalezy okresdlad za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszezenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i wtérnego modubty odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdow gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaZnika zaggszezenia [, wediug BN-77/8921-12,

Wskaznik zageszezenia gruntdw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosei korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartodci wskaZznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé I, dla:
Strefa
nasypu kategoria kategoria
ruchu ruchu
KR2 KR3
Godrna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 1,00
Nize] lezace warstwy nasypu do glgbokosci od powierzchni
robot ziemnych:
-0,2do1,2m
0,97 1,00
Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzehni robot ziemnych
ponizej:
-1,2m 0,95 0,97
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Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zaggszezenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszezenia, przyjmuje si¢ warto§é wskaZznika odksztalcenia I, okreslonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998.

Wskatnik odksztalcenia nie powinien byé wigkszy niz:

a) dlaanwirdw, pospdtek i piaskdw

b) 2,2 przy wymagane]j wartodci [ 21,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wartosci L <1,0,

) ula gruntow deobinudiaiuisly Sl vuwholierny b bz nivadu (py1ow, glin pylasiych, glhin ewigziyeln, 1ow
~ 2,0,

e} dla gruntdw rdznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszezystych. piaskéw
gliniastych, glin piaszezystyeh, glin piaszczystych zwigzhyeh)- 3,0,

f)  dla narzutdéw kamiennych, mmoszy — 4,
gy dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych,

Jezeli badania kontrelne wykaza, ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinieu spulchnié warstwg, deprowadzié grunt do wilgotnodel optymalne] i powtdrnie zageséceic. Jezeli powtérne
zaggszezenie nie spowoduje vzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia, Wykonawca powinien usungé
warstwg | wbudowad nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszezenia
warshwy.

5.5, Odkiady

5.5.1. Warunki ogdlne wykonania odkladow

Roboty omdwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyvskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bgda wykorzystane do budowy nasypdw oraz
innych prac zwiazanych z trasq drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objstodei w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b} sa nieprzvdatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanvch z budowaq trasy
drogowej,

¢) ze wzgledu na harmoenogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, Ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdw tylke wdwezas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe], harmonogramie robdt lub przez Inzyniera.
5.5.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwodci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiatly te
poswinny by¢ w razie moziiwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doldw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnege poszerzenia nasypdw. Raoboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektows 1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazdwkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materialy
te nalezy przewieZé na odktad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wybrana przez Wykenaweg, miejsce to musi by¢ ono zaakceptowane
przez [nzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawea musi uzyskaé zgodg wlasciciela terenu.

Jezali odklady sq zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegaigcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonad¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— niz mniej niz 3 m w gruntach przepuszezalnych,

~ nic mniej niz 3 m w gruntach nieprzepuszezalnych,

b) prazy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak muiejszym ed 20%, odklad nalezy wykonad tylko od
gdrnej strony wykapu, dia ochrony od wody stokowe],

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najczgicie]
wiejacych wiatréw, w edleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
ustiniety przez Wykonawee na jego koszt, wediug wskazah Inzyniera,

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

81

=
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5.5.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkiadéw, a w szczegélnosci ich wysokodé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny byé¢ 2godne z wymaganiami pedanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-5-02205:1998 to znaczy odkiad powinien byc¢
uformowany w pryzmg o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

" Odklady powinny byé tak ukszialtowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odkladéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lnéne yondnie 7 dolnmeantacia profektows.

Qdspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przerwane, ¢ ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoztiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sfermutowanymiw
tyim zakresiz w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawea powinien upewni¢ sig, ze speinione sq warunki
okredlone w pkeie 5.5.1. Jezeli wskutek pochopnego przewizzienia gruntu na odklad przez Wykonawcee, zajdzie
konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tycl czynnodci w caloici obeigza
Wykonawcg.

5.6. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacyeh. wjgtveh w
dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o ile \\‘ymngajqicgo warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzanie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnyeh tak, aby zabezpieczyé
arunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykepdw i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresiz trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé, Wykenawca ma obowigzek usunigeia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenic wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Lkontroli jakosei robot
Ogdine zasady kontroli jakodci robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rebot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosei z wymaganiami speey fikacji
okreslonymi w pkeie 3 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szezegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujgeie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami okredlonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szezegolna uwage nalezy zwrécié na:
a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiadciwoscei,
b) zapewnienie statecznodci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,
d) dokiadnosé¢ wykonania wykopéw {usytuowanie i wykofczenie),
e} zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreélonych w pkeied.3.
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6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw

6.4.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami

okre$lonymi w punktach 2,3 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji,w dokumentacji projektowej i SST.

-+ Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:
a) badania przydatnodci gruntdw do budowy nasypow,
bY badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasvpu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztahu nasypu,
¢} odwodnienie nasypu.

6.4.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z 'kazde] partii przeznaczong] do wbudowania w korpus ziemny, pochodzace] z nowego Zrodia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwodci:
- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 : 1988,
— zawartosé czedci organicznych, we PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnosé optymalng i maksymalng ggsto$é objetosciowa szkialetu gruntowego, wg PNB-04481:1988,
— granicg plynnosci, we PN-B-04481:1938,
—~ kapilarno$é bierna, wg PN-B-04493:1960,
- wskazmik piaskowy, wg BN-04/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowodci wykoenania poszezegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidiowesci rozmieszezenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie.
b} odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej witgotnosel przy zageszezaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedtug pktu 5.4.6 poz. d).
e) przestrzegania ograniczed okreslonych w pktach 5.4.6.1 i 5.4.6.2, dotyezacych whudowania gruntow w
okresie deszezédw 1 mrozdw.
6.4.4. Sprawdzenie zaggszezenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartodci
wskaznika zageszczenia [; lub stosunku moduldw odksztalcenia z wartoSciami okreslonymi w pktach 5.4.7.3. Do
biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszezenia [; powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modultdw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998.

Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy Kontrolowad nie rzadziej niz;

. - 2 : . .-

- jeden raz w trzech punktach na 500 m” warstwy, w przypadku okreslenia wartosci L.
. - 2 : - . . .

~ jedenraz w trzech punktach na 500 m~ warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego moduhy
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszezenia robét Wykonawcea powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zaggszezenia konkremej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy,

6.4.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu otejmuja kontrolg:
- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosei korony korpusu,
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosdci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumeantacji projektowej oraz w SST.
Sprawdzenie szerokoéci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowej.
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6.5. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidlowodé usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu,

6.6. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.6.1. Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstottiwosdé oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica 4, Czgstotliwosd oraz zakres badan § pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotitwosé badan i pomiardw

1 | Pomiar szerokosdci korpusu | Pomiar tadma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i

Ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach ¢o 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 m na
rowdw tukach o R 2 100 m co 50 m na tukach o R< 100 m

3 | Poniiar rzgdnych
powierzehni korpusu
zlemnego

oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosei skarp

7 | Pomiar spadku podluznego

powierzchni korpusu lub dna
rewu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

Badanie zaggszezenia gruntu

WskaZnik zageszezenia okreslad dla kazde) ulozongj

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.0.2. Szerokosé korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej nizt 10 em.,
6.6.3. Rzgdne kerony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.6.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoscel
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.6.5. Réwnosc korony Korpusu

Nierdwnodci powierzehni korpusu ziemnego mierzone lata 3metrowa. nie moga przekraczaé 3 cm.

6.6.6. Rdwnosié skarp

Nierownodci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé £ 10 em,
6.6.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem

rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.
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6.6.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna okreéli¢ wskaznika zaggszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia L, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

nr....u.:,.. b B N RN iy . v FR .
et r.\“',!.!‘,l“”l.?:,t“ wimrnsatnad svel e adpedadnioh popbiach e et stann

odrzucone. JES]I materialy nie sPelmance wymacran zostana wbudowane lub zastosowane, to na polcceme
Inzyniera Wykonawca wymieni je na whasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrace za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlna" pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest nt’ (metr sze§cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 8.
Reboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt

Jednostka obmiaroway jest m’® (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych,

Cena wykonania 1 m’ wykepow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— opznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: edspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zaggszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pontiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacjg terenu,

Cena wykonania 1 n’ nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunekna srodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, odleglos¢ transportu uzalezniona od
odlegloici pozyskania gruntu. Wykonawca na etapie oferty okredla tq odleglos¢ wedlug wilasnego
rozpoznania, bez pdZniejszej mozliwosci dodatkowej zaplaty za transport,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,
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~ profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

-~ odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

-~ przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntaw

2.7 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej
4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN- Geotekstylia —- Terminologia
ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie moduty odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plytg
9. BN-7T7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

10, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

11. Instrukeja badai podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,
13, Wytyczne wzmacniania podleza gruntowego w budownictwic drogowym, 1BDIM, Warszawa 2002,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczeg6lowej specyfikac]i technicznej (SST) sg wymaoama dotyczqce wykonama i
odbioru robét w zwiazku z budowq drogi do_|azdoweJ do budynku ™ -

"
L P RS S L S

Specyfikacja ninigjsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot
omawianege zadania opisanego w podpunkete 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji doty cza zasad prowadzenia robadt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
opadowych.

1.4.2, Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania écickow.

1.4.2.2. Kanal deszezowy - kanal przeznaczony de odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszezowego z siecia kanalizac)i deszczowej.
1.4.2.4. Kanatl zblorczy - kanal przeznaczony do zbierania scickéw z co najmniej dwéch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glawny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow zbiorczyeh i
odprowadzenia ich do edbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym [)IZLZIHC/()IM do koutroli i
prawidiowe] eksploatac)i kanatow.

1.4.3.2, Studzicnka przelotowa - studzienka kanalizacyina ztokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoéch .
kanatéw doptywowych w jeden kanal odplywowy.,

1.43.4, Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazawym przeznaczona do kontrofi i
prawidlowe] eksploatacji kanalow.

1.4.3.5. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co naimnicj dwaoch kanalow
doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.6, Wylot Scickdw - element na koticu kanahi odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszezowy - wrzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, splywajacych do kanaht z utwardzonych
powicrzchni terenu.

1.4.4, Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgséc studzienkt bub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- plyta przykrywajaca komore robocza.
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1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
Adefiniciami nodanymi w SST D.M-00.00.00 ' Wymageania ogdlne” pkt 1.4, ‘

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczyce materialdw
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST DM-
00.00.00 ,,\Wymagania ogdlae” pkt 2. '
2.2. Rury kanalowe ‘
Zastosowac rury kanalowe z PCV zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3, Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki {powyze) wejicia kanaloéw) powinna by¢ wykonana z:
~  krggdw betonowych tub zelbetowych o $rednicy 100cm odpowiadajacych wymaganiom BNE6/8971-08.
Komora robocza ponizej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25, W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 hb
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sig jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.34. Wtazy kanalowe
Whazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PNH-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

- wlazy Zzeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem
drog1.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PNH-74086.

2.4, Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zelivwne powinny odpowiadaé wymaganiom PNH-74080-01 1 PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $cickowe stosowane sg prefabrykowane kregl betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.43. Pierécienie zelbetowe prefabrykowane

Piericienie zelbetowe prefabrykowane o §rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
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2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ gruboéé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS. :

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubosé 15 em i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5, Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6, Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PNB-14501.

2.7. Skladowanie materialdw

2.7.1. Rury kanatowe
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozyc)i lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace].

Powierzehnia skiadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomago pierwsza warstwg rur nalezy ulozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukiadaé wyroby w pozycil stojace) i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawcea jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosei i gatunkow w
sposdb zapewniaigcy statecznosé oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegdlnych stosow lub pojedynezych rur.
2.7.2. Kregi

Krggi mozna skladowaé¢ na powierzehni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé 1,8
m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegdlnych stosdw wyrobdw lub pojedynczych krggdw.
2.7.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Wpusty Zeliwne

Skrzynki tub ramki wpustéw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokodcl maksimum 1,3 m.
2.7.5. Knuszywo

Kruszywo nalezy skladowad na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innyny rodzajani i frakcjami kruszyw,

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,\Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazac sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- 7urawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do zaggszczania grunty,
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f

weiagarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

[ .,

Tiiedpodd ras Tuandewy ol
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozyvcji poziomej wzdhuz srodka transporiu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozve]i
pionowej i tylko w jednej warshwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycjl poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazddw.

4.3. Transport kregdw

Transport kr¢gdw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczeria przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawea dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow,

Podnoszenie 1 opuszczanie krggdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywad za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmizszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu,

4.4. Transport whazéw Kkanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowoelnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewoZone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladad na paletach
po 10 szt. 1 fgczy¢ tadmg stalowa,

4.5. Transport wpustéw Zelivwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sig podezas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe]j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajace] granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8, Transport cementu i jego przechowywanic
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlue zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kolkéw osiowych, kolkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych,
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W przypadku niedostateczne] ilosci reperéw stalych, Wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

.. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte cbudowane, Metody wykonania robét - wykopu {recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szercko$é wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanalu, do Kiéryeh dedaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie gcian i uszezelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzié¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawee na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. przy
czym dno wykopu Wykoenawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawcawykona rgeznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem,

W gruntach skalistych dno wykopu powinnoe by¢ wykonane od  0,IC do 0,15 m-ghkbiej od
projektowanego pozionu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszezysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykonac podioze z pospolki, zwiru
lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dia przewodoéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament
betonowy zgodnie z dokumentaciy projektowa lub SST.

Zaggszezenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montaZowe

Jezeli dokumentacja projekfowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokodé¢ posadowienia rurociqgu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaldw powinny zapewnic¢ dopuszezalne minimalne predkosdci przeplywu, ). od 0,6 do
0.8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:
— dla kanatow o érednicy do 0,4 m- 3 %o,
— dla Kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
{wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %0).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosel przeplyvwu (dla rur
betonowvch i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m's).
- giebokose posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntdw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncdwee sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia moziiwoscl ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale,
5.5.1. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem lukéw dla podiaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogélnosplawnego),
- diugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nic powinna przekracza¢ 24 m,
wiaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. dlepej) lub wpustu bocznego,
~ spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, 2e przy spadkach wigkszych
od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,
— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
— wilgczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45, max, 90° (optymalnym 60°),
— wlaczenia przykanalikéw z dwéch stron do Kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byc
usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od sicbie.
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5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych powinny byé zgodne ze $rednicami okreslonymi w

tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

U érndnion perewadn |

Minimalnn drednicrn studzienki rewizvinad frataoed (imd

I

odprowadzajacego . N spadowej-
(m) przelotowej polgczeniowe] kaskadowej
0.20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,69 1,40 i,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad: '

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odecinkach prostych kanaldw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy érednicach kanatu do 0,30 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie Kierunku kanatu,

— studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanaldw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fqczy¢ 0 w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym {warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu 1
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerckoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wodygruntowe], kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykenania studzienek (przelotowych, poiaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
etementdw drogowych” opracowanym przez . Transprojekt” Warszawa,

Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujacych czgsci:

- komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienky,

- wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
slebokodd ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajq zapewnid ww. wysokosci)
dopuszcza sig wysokosé komery roboczej mniejsza niz 2,0 m,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowaé i uszezelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdw betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na krggu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sig nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wdwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic plyte pokrywowg, a na niej skrzynke wiazowa wg PNH-74031.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolngj czgsci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna miec przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanahu,
Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé ksztalt iuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety,

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé
wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
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Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleficach gérna krawed# wiazu powinna znajdowad si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w
dwobch rzedach, w odleglodciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dla kanaléw o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowaé komory przelotowe i polaczeniowe
projektowane indywidualnie, ztozone z nastgpujacych czgéei:
ooy vehorr

- plyty stropowej nad komora,

-~ komina wiazowego srednicy 0,8 m,

— plyty pod wlaz,

~ whazu typu cigzkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- "wysokos¢ mierzona od pélkispocznika do plyty stropowe] powinna wynosié od 1,80 do 2,0 m,

- dlugosé mierzona wzdluz przeptywu min. 1,20 m,

- szerokos¢ nalezy przyjmowaé jako réwna: szerokos¢ kanahu zbiorczego plus szerokoidé poiek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pélki po stronie wiazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30
m,

- wymiary w planie dia komar polaczeniowych vzaleznione sa onnadto od wielkosei kanaldw i od promieni
kinet, ktdre nalezy przyjmowa¢ dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rdéwne 0,75 m, a ponad 0,40 m -
rdwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych karaldw w odleglosciach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanahu.

Komory polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanalow
bocznych.

5.5.4. Swdzienki écickowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drog i placdw, powinny
byé z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiam.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- gigbokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1.63 m (wyjatkowo - min.
1,30 mimax. 2,05 m),

— gl¢bokos¢ osadnika 0,95 m,

~ $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzeh kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Liczba studzienek Scickowych 1 ich rozmieszezenie uzateznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni { jej spadku podluznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno
przypadaé od 800 do 1000 m” nawierzehni szezelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podluznym écieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - 0od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczad przy kraweznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakoaczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek scickowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowacé
sig 0,5 cm ponize} poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowe], studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocq wpustu baznego,

Wpustdw deszczowych nie nalezy sprzegad. Gdy zachodzi koniecznosé zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszcza sig w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$é¢ usytuowania wpustu nad istnigjacymi
urzadzeniami pedziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik
natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak
réwnicz z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.
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5.5.5. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,, Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych” opracowane;j
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 1..

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajacy aprobate techniczng, wydana przez upowazniona dnostke,

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.

MNopusrera sie stotowanie innego $rodka izolacvinero uzeodnionean 7 Inzvnierem,

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie izolacjg asfaliowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosé i bardzo duzy przedzial natgzenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjqa Wykonawca uzgodni z Inzynierem,
5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia
powinien byé zgodny z okredlonym w S5T.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z [nzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania materialdw do betonu i zapraw |
ustali¢ recepts.

6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot
Wykonawcea jest zobowigzany do stalej i systematyczne] kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscin okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera,
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
~ sprawdzenic rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnodcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

~ badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsq zalozenia przewoddéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszezowego,

~ sprawdzenie prawidtowodci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaZnikow zaggszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
~ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleghosei krawgdzi wykopu w dnie od ustzlonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigeej nizx § cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczact 3 cmy

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé+ 5 mm,
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- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoéeia dat 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

_ Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonane] i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajaeych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg;
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
— wykonane studzienki scieckowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggeszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgcee podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacjt obejnuyje:
—- oznakowanie robdt,
- dostawg materiatdw,
~— wykonanie robdt przygotowawezych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnenie,
- przygotowanie podioza i fundamentu,
- wykonanie sgczkéw,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek $ciekowych,
~ wykonanie izolacji rur i studzienek,
~ zasypanie i zaggszezenie wykopu,
~ przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
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23,
24,
25,
26.

27,

28.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny- kanalizacyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
Lin-1-iausl-Ui Wiazy haidowe, Klasa A (wiugy Lypu iohhlcgoy
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszezowych. Wymagania i badania
PiN-H-74080-04 Skrzvnki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeltwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych
BIN-8§8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN.62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcidnieniowe. Kiclichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezcidnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BXN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i Zelbetowe.
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jakosceia
PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalzacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-EN 1401-1:1999 Systeiny przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztatiek 1 systemu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowilanej - Warszawa 1980 .

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7} Studzienki przelotowe (lipiec 1980}

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.011Y Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki écickowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-222.6.(6) Krggi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 ecm

Katalog powtarzalnych elementow drogowych”, , Transprojekt” - Warszawa,1979-1982 1,

Tymezasowa instrukeja projektowania 1 budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,\Wipro”, Centrum
Techniki Komunatlnej, 1978 1.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych
kanalizacyjnych, BPC Wikl , Cewck” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespdl Doradezy ds. procesu inwestvcyjnego powolany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.



